Соответствие чисел твердости по Бринеллю и Роквеллу
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	2,20
	782
	89
	72,0
	-
	3,70
	269
	65,0
	28,0
	-

	2,25
	744
	87
	69,0
	-
	3,74
	263
	64,0
	27,0
	-

	2,30
	713
	85
	67,0
	-
	3,80
	255
	64,0
	26,0
	-

	2,34
	688
	84,5
	65,0
	-
	3,85
	248
	63,0
	25,0
	-

	2,37
	688
	83,5
	64,0
	-
	3,90
	241
	63,0
	24,0
	100

	2,39
	659
	83,0
	63,0
	-
	3,96
	234
	62,0
	23,0
	99

	2,42
	643
	82,5
	62,0
	-
	4,00
	229
	62,0
	22,0
	98

	2,45
	627
	82,0
	61,0
	-
	4,06
	222
	61,0
	21,0
	97

	2,48
	611
	-
	60,0
	-
	4,10
	217
	61,0
	20,0
	97

	2,50
	601
	81,0
	59,0
	-
	4,15
	212
	60,0
	19,0
	96

	2,54
	582
	80,5
	58,0
	-
	4,18
	209
	60,0
	-
	95

	2,56
	573
	80,0
	57,0
	-
	4,20
	207
	60,0
	18,0
	95

	2,60
	555
	79,0
	56,0
	-
	4,22
	204
	60,0
	-
	94

	2,61
	551
	79,0
	55,0
	-
	4,25
	201
	59,0
	-
	-

	2,65
	534
	78,5
	54,0
	-
	4,30
	197
	58,0
	-
	93

	2,68
	522
	78,0
	53,0
	-
	4,32
	195
	58,0
	-
	92

	2,70
	514
	-
	-
	-
	4,34
	193
	58,0
	-
	-

	2,72
	507
	77,0
	52,0
	-
	4,36
	191
	58,0
	-
	-

	2,75
	495
	76,0
	51,0
	-
	4,40
	187
	57,0
	-
	91

	2,76
	492
	76,0
	50,0
	-
	4,45
	183
	56,0
	-
	89

	2,81
	474
	76,0
	49,0
	-
	4,52
	177
	56,0
	-
	88

	2,87
	454
	75,0
	48,0
	-
	4,60
	170
	55,0
	-
	86

	2,90
	444
	74,0
	47,0
	-
	4,65
	167
	54,0
	-
	85

	2,91
	441
	74,0
	46,0
	-
	4,72
	161
	53,0
	-
	84

	2,95
	429
	73,0
	45,0
	-
	4,80
	156
	52,0
	-
	82

	3,00
	415
	73,0
	44,0
	-
	4,91
	148
	51,0
	-
	79

	3,02
	409
	72,0
	43,0
	-
	4,95
	146
	50,0
	-
	78

	3,06
	398
	72,0
	42,0
	-
	5,00
	143
	-
	-
	77

	3,10
	388
	71,0
	41,0
	-
	5,05
	140
	-
	-
	77

	3,14
	378
	71,0
	40,0
	-
	5,15
	134
	-
	-
	74

	3,20
	363
	70,0
	39,0
	-
	5,21
	130
	-
	-
	72

	3,24
	354
	69,0
	38,0
	-
	5,40
	121
	-
	-
	68

	3,30
	341
	69,0
	37,0
	-
	5,50
	116
	-
	-
	65

	3,36
	329
	68,0
	36,0
	-
	5,59
	112
	-
	-
	63

	3,40
	321
	68,0
	35,0
	-
	5,68
	108
	-
	-
	61

	3,44
	313
	67,0
	34,0
	-
	5,78
	104
	-
	-
	58

	3,48
	306
	67,0
	33,0
	-
	5,87
	100
	-
	-
	55

	3,52
	298
	67,0
	32,0
	-
	5,99
	96
	-
	-
	52

	3,58
	288
	66,0
	33,0
	-
	6,16
	90
	-
	-
	48

	3,60
	285
	66,0
	32,0
	-
	6,48
	80
	-
	
	40

	3,66
	275
	65,0
	29,0
	-
	6,63
	76
	-
	
	36

	Примечания: 
1. Указанные в таблице значения твердости по Роквеллу соответствуют значениям твердости по Бринеллю, определенным  с помощью шарика D=10 мм при нагрузке Р = 3000 кгс.

2. Числа твердости, напечатанные жирным шрифтом, приняты ГОСТ.
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