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ш-Bi-Cd

		№ спл		Bi-Cd																																										№ спл		эвт		эвтектика

				%, Cd		t (AC)		t (AC)-4.1		t (CB)		t (CB)-4.2		t (АЕ)		t (АЕ)-4.3		ECF-4.4		t (FB)		t (FB)-4.5		t (FN)		t (FN)-4.7		t (NN1)		t (NN1)-4.8		t (QE)		t (QE)-4.6		t (Q1Q)		t (Q1Q)-4.9		ликвидус		солидус		сольвус

		1		0		271		271						271		271																				0		2710000		271		271		0		1

				0.01		271		271						271		271																100		100		100		2680000		271		271		100

				1		268		268						146		146		146														146		146						268		146		146				0.00		0.00

		2		10		240		241										146																						241		146				2		0.23		0.23

		3		20		217		215										146																						215		146				3		0.49		0.49

		4		30		185		186										146																						186		146				4		0.75		0.75

		5		39.7		146		146		146		147						146																						146		146				5		1.00		1.00

				40						147		148						146																						148		146						0.99		0.99

		6		50						185		182						146																						182		146				6		0.81		0.81

		7		60						222		221						146																						221		146				7		0.63		0.63

				70						250		258						146																						258		146						0.45		0.45

		8		80						295		290						146																						290		146				8		0.27		0.27

				85						305		302						146																						302		146						0.18		0.18

				90						310		312						146																						312		146						0.09		0.09

		9		95						317		319						146		146		146		146		146														319		146		146		9		0.00		0.00

				97						320		320								180		180		100		100														320		180		100

		10		98								320										215				81														320		215		81		10

				99.99						321		321								321		321		50		50		50		50										321		321		50

		11		100						321		321								321		321						0		0										321		321		0		11





ш-рис-Bi-Cd

				Bi-Cd

		№ спл		%, Cd		ликвидус		солидус		сольвус		эвт., доли		эвт., %

		1		0		271		146

		2		10		241		146				0.23		23

		3		20		215		146				0.49		49

		4		30		186		146				0.75		75

		5		39.7		146		146				1.00		100

		6		50		182		146				0.81		81

		7		60		221		146				0.63		63

		8		80		290		146				0.27		27

		9		95		319		146		146		0.00		0

		10		98		320		215		81

		11		100		321		321		0
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