КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

чтения лекций по курсу: «Синтез мономеров»

	№№

пп
	Тема
	Неделя

	1.
	Задачи курса "Синтез мономеров".Понятие "мономер", "полимер". Классификация и характеристика вы​сокомолекулярных соединений. Методы их получения.
	1,2

	2.
	Процессы дегидрирования углеводородов. Физико-химические основы процессов дегидрирования углеводородов. Термодинамика, катализаторы, механизм и кинетика реакции дегидриро​вания углеводородов. Факторы, влияющие на равновесие и селективность процесса.
	3,4

	3.
	Производство бутадиена - 1,3.Свойства, применение и методы получения бутадиена из бутана ре​акцией дегидрирования. Технологическая схема дегидрирования бутана до бутиленов.  Дегидрирование олефинов в диены.  Технологическая схема дегидрирования бутиленов до бутадиена. Окислительное дегидрирование олефинов. Технологическая схема окислительного дегидрирования Техноэкономическое сравнение различных мето​дов получения бутадиена - 1,3.


	5,6

	4.
	Производство изопрена. Свойства, применение и методы получения изопрена. Производство изопрена высокой степени чистоты  Приме​няемое сырье, условия и стадии процесса выбор реакторов для каждой стадии процесса. Технологическая схема получения  изопрена. Технико-экономическое сравнение различных методов производства изопрена.


	7

	5.
	Производство изобутилена. Свойства, применение и методы получения изобутилена. Получение изобутилена дегидрированием изобутана. Технологическая схема получения изобу​тилена. Выделение изобутилена из фракции С4 на ионообменных смолах. Вы​деление изобутилена из углеводородной фракции С4 с помощью серной кислоты.


	8

	6.
	Дегидрирование алкилароматических углеводородов.

Стирол, a-метилстирол, их свойства, применение, методы получения. Технологическая схема процесса дегидри​рования этилбензола в стирол. Выделение стирола из продуктов реак​ции. Перспективные методы получения стирола.
	9

	7.
	Синтез мономеров для каучуков специального назначения. Хлоропрен, его свойства, применение и методы получения. Производство хлоропрена на основе ацетилена. Стадии процесса, выбор катализа​тора. Технологическая схема производства.
	10

	8.
	Винилирование.Получение винилацетата из этилена. Технологическая схема произ​водства винилацетата. Производство акрилонитрила из ацетилена и цианистого водорода.Технологическая схема процесса. Технико-экономическое сравнение различных методов произ​водства акрилонитрила.
	11

	9.
	Процессы конденсации. Производство пентаэритрита. Технологическая схема процесса. Технико-экономическое сравнение различных методов производства пентаэритрита.

Производство дифенилолпропана. Технологическая схема процесса. Технико-экономическое сравнение различных методов производства дифенилолпропана.
	12
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения  практических занятий по курсу «Синтез мономеров»
	№№

пп
	Тема
	Неделя

	1.
	Процессы дегидрирования углеводородов. 


	13

	2.
	Процессы дегидрирования углеводородов. Производство изопрена.


	14

	3.
	Производство стирола и его гомологов.
	15

	4.
	Процессы винилирования.
	16

	5.
	Процессы конденсации.


	17
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